Контрольная работа №1
1. 
Строение металлов, типы кристаллических решёток металлов и основные их дефекты;

1. 
Полиморфное превращение металлов и его сущность;

2. 
Кристаллизация металлов, строение слитка металла;
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3. 
Сплавы металлов, их компоненты и виды взаимодействия компонентов;

2. 
Нагрев металла, полиморфное превращение железа и взаимодействие полиморфных модификаций железа с углеродом;

4. 
Механические свойства металлов и основные виды их испытаний;

3. 
Твёрдость металлов: понятия о твёрдости, основные методы испытания твёрдости и их сущность;

4. 
Диаграмма сплава железо-углерод и характеристика процессов, происходящих по основным линиям диаграммы при нагревании или остывании сплава;

5. 
Диаграмма сплава железо-углерод: описать процессы, происходящие в сплаве в точках пересечения линий диаграммы с вертикальной прямой, соответствующей содержанию углерода равного: а) 0,3%; б) 0,8%; в) 1,2%; г) 2,5%; д) 4,3%; е) 4,5%;

6. 
Классификация, маркировка, свойства и область применения в пожарной технике: а) чугуна; б) углеродистых сталей; в) легированных сталей;

7. 
Конструкционные стали: виды конструкционных сталей, назначение каждого вида, маркировка и область применения в пожарной технике;

8. 
Инструментальные стали: требования к сталям, основные марки инструментальных и легированных сталей и область применения в пожарной технике;

9. 
Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы: назначение и область применения в пожарной технике;

10. 
Электротехнические стали и сплавы: назначение, состав и область применения в пожарной технике;
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11. 
Термическая, химико-термическая и термомеханическая обработка металлов: назначение и краткая сущность каждой из них;

5. 
Термическая обработка сталей: её виды и назначение каждого из них;

6. 
Отжиг стальных заготовок, их виды, назначение и сущность;

12. 
Закалка стальных деталей: её сущность, виды и влияние скорости охлаждения на превращения структуры в стали;

7. 
Отпуск стальных деталей: его виды и сущность;

8. 
Химико-термическая обработка стали: её сущность и основные виды;

9. 
Термомеханическая обработка стальных деталей: её сущность и назначение;

13. 
Производство чугуна: конструкция доменной печи, исходные материалы для производства чугуна, доменный процесс;

10. 
Производство литейного чугуна: конструкция вагранки, принцип работы вагранки;
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15. 
Кислородно-конвертерное производство стали: конструкция конвертера, исходные материалы, технологический процесс получения стали;

16. 
Мартеновское производство стали: конструкция мартеновской печи, исходные материалы, технологический процесс получения стали;

17. 
Производство стали в электропечах: виды электропечей, их устройство, исходные материалы, достоинства метода;

18. 
Производство порошковых материалов: технологический процесс изготовления изделий, маркировка порошковых конструкционных материалов но основе порошков железа, углеродистых сталей и на основе цветных металлов;

19. 
Антифрикционные порошковые материалы: основные компоненты материалов, достоинства материалов; 

29. 
Фрикционные порошковые материалы, их компоненты и достоинства материалов;

30. 
Фильтрующие порошковые материалы, их состав и достоинства материалов;
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31. 
Композиционные материалы; строение, классификация по материалу матрицы и типу упрочняющих наполнителей;

32. 
Композиционные материалы на основе алюминия, дисперсионные и армированные материалы, их состав и область применения;

33. 
Производство заготовок: классификация способов и краткая сущность;

34. 
Производство заготовок литьём:


а) элементы модельного комплекса и их назначение;

б) в песчаные формы;

в) в кокиль;

г) по выплавляемым моделям;

д) под давлением;

е) центробежным способом;

35. Производство заготовок деталей пластическим деформированием:

а) основные виды и краткая сущность;

б) прокаткой;

в) прессованием;

г) штамповкой;

д) свободной ковкой;

е) волочением;

36. Производство неразъемных соединений деталей:

а) физическая сущность процесса и классификация способов;

б) ручной сваркой толстопокрытым электродом;

в) аргонно-дуговой сваркой и сваркой в среде углекислого газа;

г) сваркой давлением;

д) пайкой;

37. Обработка деталей резанием:

а) элементы резания и параметры срезаемого слоя;

б) износ и стойкость режущего инструмента;- средства и методы повышения стойкости;

в) абразивный инструмент: основные виды и их состав;

г) электрофизическая и физико-химическая обработка деталей;

д) отделочная обработка деталей с применением лезвийного и абразивного инструментов;

38. 
Напыление покрытий: основные способы и их краткая сущность;

38. 
Пластмассы: определение, состав и назначение вводимых компонентов, классификация и область применения в пожарной технике;

39. 
Резина: определение, состав и назначение вводимых компонентов, методы изготовления изделий из резины и область применения в пожарной технике.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru
       Пишите     zadacha@yandex.ru
